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Объектом исследований являются образцы нержавеющей стали аустенитного класса марки 12Х18Н10Т.


Целью исследований является определение влияния технологических параметров отжига на структуру и свойства образцов нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.


В процессе работы проведен комплекс механических исследований образцов нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т в исходном состоянии и после разных режимов отжига и на основе анализа механических исследований изучены структурные изменения, происходящие в образцах нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т в результате термического старения.

