МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

Спеціальність 131. Прикладна механіка

Освітня програма Прикладна механіка

Форма навчання денна

Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ 
ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
 ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 1

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=160 мм; b0=160 мм; h1=120 мм; VZ=120 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 2

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=180 мм; b0=180 мм; h1=140 мм; VZ=130 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 3

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=140 мм; b0=140 мм; h1=110 мм; VZ=130 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 4

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=170 мм; b0=170 мм; h1=110 мм; VZ=100 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 5

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=150 мм; b0=150 мм; h1=100 мм; VZ=110 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
Затверджено на засіданні кафедри Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 6

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=190 мм; b0=190 мм; h1=130 мм; VZ=130 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
Затверджено на засіданні кафедри Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 7

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=100 мм; b0=100 мм; h1=100 мм; VZ=100 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
Затверджено на засіданні кафедри Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Протокол № 1  від «30» серпня  2022року

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 8

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=150 мм; b0=150 мм; h1=120 мм; VZ=120 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
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Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 9

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=140 мм; b0=140 мм; h1=130 мм; VZ=130 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав







доц. кафедри КМІТ Антон АШКЕЛЯНЕЦЬ
Затверджено на засіданні кафедри Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Протокол № 1  від «30» серпня  2022 року

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском
Спеціальність 131. Прикладна механіка
Освітня програма Прикладна механіка
Форма навчання денна
Навчальна дисципліна Теорія процесів в обробці тиском
Семестр 1 
ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ № 10

Розробили технологію гарячої осаджування поковки із заготовки сталі Ст45, розмірів: h0=150 мм; b0=150 мм; h1=140 мм; VZ=140 мм/c; fσ=0,26; Fφ=0,015 мrм2; L=500 мм.

Звіт здати в паперовому вигляді.
Завдання прийняв до виконання студент ____________________ групи _______

Видав
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Затверджено на засіданні кафедри
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