Факультет: Механіко-технологічний
Кафедра:  Ливарне виробництво
Напрям:  Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології
Спеціальність:  Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Кваліфікація: бакалавр
ОПИС ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ
1. Назва дисципліни: Оптимізація технології гарячої обробки металів.
2. Код дисципліни:
3. Вид дисципліни: обов'язкова 
4. Рівень: бакалавр
5. Курс навчання: четвертий курс
6. Семестр: восьмий 
7. Кількість кредитів ECTS: 4
8. Лектор: ст. викладач, Альохін В.І.
9. Мета курсу: надання  знань в області технологій ливарного виробництва, проектування технології ливарної форми, резервів ресурсозберігання в технологіях ливарного виробництва. 
10. Вид викладання: очний
11. Початкові вимоги: Студенти повинні володіти знаннями в областях: технологія конструкційних матеріалів, нарисна геометрія і технічне креслення, гідравліка.
12. Зміст курсу: основи конструювання литих деталей; типові технологічні процеси ливарного виробництва; типові технологи виготовлення ливарних форм уручну; технології виготовлення форм і стрижнем на машинах; проектування ливарної форми; проектування і розрахунки систем літників; аналітичні розрахунки і оптимізація припусков на механічну обробку; проектування ливарного оснащення.
13. Література, що рекомендується:
· Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1984. – 432с.

· Ложичевский А.С. Литейные металлические модели. – М.: Машиностроение, 1973. – 345с.

· Балабин В.В. Модельное производство. – М.: Машиностроение, 1970. – 157с.

· Рубцов Н.Н., Балабин В.В., Воробьёв М.И. Литейные формы. – М.: Машгиз, 1959. – 558с.

· Гиммельман Н.Р., Кочуров А.С. Модельное производство. – М.: Машгиз, 1961. – 295с.

·  Типаж литейных машин на 1971-1975 гг. – М.: НИИмаш. 1965.- 40с.

· Рыжиков А.А. Технологические основы литейного производства. – М.: Машгиз, 1962. – 528с.

· Дубицкий Г.М. Литниковые системы. – М.: Машгиз, 1962. – 256с.

· Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. – Л.: Машиностроение, 1976. – 214с.

· Рыжиков А.А. Теоретические основы литейного производства. – М.: Машгиз, 1961. – 360с.

· Справочник по чугунному литью под ред. Н.Г. Гиршовича. – М.: Машгиз, 1960. – 590с.

· Чернов Ю.И. Справочник по литейной оснастке. – М.: Машгиз, 1961. – 285с.

· Сафронов В.Я. Справочник по литейному оборудованию. – М.: Машиностроение, 1985. – 320с.

·  Скарбинский М. Проектирование технологического процесса в литейном производстве. – М.: Машгиз, 1963. – 410с.

· Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливки. – М.: Машиностроение, 1976. – 327с.

· Сварика А.А. Формовочные материалы и смеси: Справочник. – Киев: Техника, 1983. – 210с.

· Вотишка А., Братик И., Мауашек И., Словак С. Теоретические основы литейного производства. – Киев, 1981. – 318с.

· Титов И.Д., Степанов Ю.А. Технология литейного производства. – М.: Машиностроение, 1985. – 388с.

· Емельянов А.П. Технология литейной формы. – М.: Машиностроение, 1979. – 240с.

· Могилёв Б.К., Лев О.И. Справочник литейщика. – М.: Машиностроение, 1988. – 270с.

· Дорошенко С.П., Авдокушин В.П. Формовочные материалы и смеси. – Киев: Высшая школа, 1990. – 414с.
14. Види учбової діяльності: лекції, практичні заняття,  консультації.
15. Види контролю знань: модульні контрольні роботи, курсовий проект, усний іспит.
16.  Мова викладання: російська
17. Практика: немає
     Лектор                                                            ст. викладач  Альохін В.І.
