
Питання  

для підсумкового контролю знань за дисципліною 

«Хімічна технологія тонкої і технічної кераміки» 

 

1. Методи формування технічної кераміки, переваги та недоліки. 

2. Сучасна технологія санітарно-технічної кераміки. 

3. Методи інтенсифікації спікання класичної тонкої кераміки. 

4. Фарфор, напівфарфор, фаянс: особливості технології і властивості. 

5. Вимоги до сировини у виробництві класичної тонкої кераміки. 

6. Обґрунтувати необхідність тривалого високотемпературного випалу більшості 

тонкокерамічних виробів технічного призначення. 

7. Хімічна корозія: механізм і фактори, що її обумовлюють. 

8. Основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються при термообробці тонкої 

класичної кераміки. 

9.  Вплив сировинних компонентів на фазоутворення твердого фарфору. 

10.  Особливості класичної тонкокерамічної технології. 

11.  Питання екології в тонкокерамічних технологіях. 

12.  Інтенсифікація процесу сушки тонкокерамічних крупногабаритних виробів. 

13.  Властивості тонкокерамічних суспензій і способи їх регулювання. 

14.  Класифікаційні ознаки тонкокерамічних виробів. 

15.  Роль стандартів у підвищенні якості тонкокерамічних виробів. 

16.  Хімічно стійка кераміка: класифікація, властивості, особливості технології. 

17.  Особливості технології технічної кераміки. 

18.  Класичні методи збагачення сировинних матеріалів. 

19.  Основні різновиди технічної кераміки та області їх використання. 

20.  Чим відрізняється технологія тонкокерамічних виробів  від технології будівельних 

матеріалів? 

21.  Сучасна технологія електротехнічного фарфору спеціального призначення. 

22.  Альтернативні сировинні матеріали, які використовуються як інтенсифікатори 

спікання при виготовленні тонкої кераміки. 

23.  Фактори, що впливають на експлуатаційну стійкість хімічно стійкої кераміки. 

24.  Методи спікання технічної кераміки. 

25.  Різновиди електроізоляційної кераміки залежно від умов експлуатації. 

26.  Шляхи підвищення пластичності тонкокерамічних мас. 

27.  Технологія футеровочної та термічно- і хімічно стійкої кераміки. 

28.  Типові склади тонкокерамічних мас (твердий фарфор, напівфарфор, фаянс), 

системна класифікація.  

29.  Технологія тонкої кераміки з позицій енерго- та ресурсозбереження. 

30.  Особливості технології та використання технічної кераміки. 

31.  Системи K2O-Al2O3-SiO2  і Na2O-Al2O3-SiO2 як основа розробки тонкої кераміки. 

32.  Основні вимоги до сировини при виготовленні сучасної технічної та класичної 

тонкої кераміки. 

33.  Чим обумовлений вибір способу виготовлення напівфабрикату в технології тонкої 

кераміки? 

34.  Галузі використання технічної кераміки. 

35.  Особливості технології воластонітової кераміки. 

36.  Значення характеру корозійного середовища та його вплив на властивості хімічно 

стійкої кераміки. 



37.  Призначення нової технічної кераміки. 

38.  Специфічні технологічні прийоми при виготовленні тонкої кераміки. 

39.  Пориста кераміка. Властивості, способи поризації, призначення. 

40.  Жаростійка кераміка. Особливості технології, різновиди, призначення. 

41.  Ювелірна кераміка. 

42.  Корундова кераміка. Основи технології. 

43.  Шляхи ресурсо- та енергозбереження при виготовленні тонкої кераміки. 

44.  Ефективність використання комплексних інтенсифікаторів спікання при 

виготовленні класичної тонкої кераміки. 

45.  Роль компонентів керамічних мас у формуванні фазового складу і властивостей 

тонкої кераміки. 

46.  Броммелітова кераміка. Властивості, галузі використання.  


